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Obserwacje zebrane w trakcie badań, wnioski oraz wyniki ilościowe stano­
wiły podstawę do budowy ulepszonego, probabilistycznego modelu matematy­
cznego opisującego pracę ściskanych blach fałdowych [1]. 

2. OPIS MODELI BADAWCZYCH, STANOWISKA BADAWCZEGO

I URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 

Badania wykonano na modelach w skali naturalnej z blach fałdowych 
ocynkowanych T 55 x 188. Wymiary modeli wynosiły: wysokość h = 55 mm, 
szerokość 750 mm, długość zaś 2000 mm. Badano blachy fałdowe grubości 0,75 
i 1,00 mm, po pięć modeli każdej grubości. Badano modele ściskane nomi­
nalnie osiowo dwiema silami skupionymi, przyłożonymi do przeciwległych 
krawędzi. Schemat modeli badawczych pokazano na rysunku la. W celu wy-
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Rys. 1. a. Schemat modeli badawczych, b. Rozmieszczenie punktów pomiaru przemieszczeń i od­
kształceń 

eliminowania miejscowego zniszczenia blach fałdowych, w punktach przyło­
żenia obciążeń modele wyposażono w płaskowniki i elementy pośredniczące, 
przykręcone śrubami do blach. Przekazywanie obciążenia na modele odbywało 
się w sposób zapewniający realizację przegubu. Schemat stanowiska badaw-
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o6pa30M, Kornpoli npmrncatta tte.rnrneHuo-ynpyro-xpynKa.H MO,UeJib. Ilpe,ll;JIO)l(eH crroco6 on:emrn 
napaMeTpOB CJiyitaHuoH rrpc;[C)lhHOH necym;eli cnoco6HOCTl1 Ha OCHOBe CTOXaCTWtecKoro 

- npou;ccca Harpy)f(em,M. - ITJ)otte.uc1-i-aI:IaJ!H3 pe3YJibTaTOB HCCJ1e.u0Batt11H, Ha OCHOBe KOTOpbIX
ctj:JopMy.rrnponaH pH)� CJICJJ;CTBHM. Pe3ynnTaThI 3KCilepHMeHTaJibllbJX HCCJie.[J;OBaHttH cpaBHCHbJ
C TeopeT11qeCKOH on:eHKOH, COrJiaCHO npHMemi:eMbJM pac•1eTHhIM MeTO,UaM,

SUMMARY 

INVESTIGATION OF RANDOM LIMIT EQillLIBRIUM LINE OF AXIALLY COMPRESSED 
CORRUGATED SHEETS 

The paper presents the results of analysis of the limit equilibrium line of axiaJiy compressed 
corrugated sheets. Ten 1: 1 models investigated, T55 x 188 sheet metal of 0.75 and 1.00 mm 
thickness being used. Materiał strength and geometrie properties of the sheets are determined. 
Limit equilibrium line of the corrugated shcet is identified under the assumption of nonlinear 
brittle-elastic materiał. The mcthod of estimation of random load carrying capacity is based on the 
process of stochastic Joading. The results are analyzed and used to formulate several conclusions. 
Experimental data are compared with the theory. 
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