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STRESZCZENIE 

WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW KRUCHYCH NA ROZCIĄGANIE 
W PROCESACH BARDZO PRĘDKICH 

Zakładając, że zniszczenie pod działaniem sił rozciągających w procesach bardzo prędkich 
odbywa się w sposób kruchy, czyli bez udziału mechanizmów poślizgowych, podano inter
pretację zjawiska wzrostu wytrzymałości w procesach bardzo prędkich. nawiązując do zjawiska 
drgań cieplnych siatki krystalicznej. Podano zależności pozwalające na przeprowadzenie prak
tycznych obliczeń wytrzymałości w funkcji czasu trwania obciążenia. Wyniki oblicze� skon-_ 
frontowano z wynikami badań eksperymentalnych Zielińskiego dotyczą<1:ych wytrzymałości 
betoi:iu na rozciąganie (osiąganej w pr<?cesach bardzo prędkich). 

Pe3IOMe 

TIPO'IHOCTb XPYTIKll.X MATEPll.AJIOB HA PACTJIJKEHll.E B oqEHb 
Eb!CTPb!X TIPOI]ECCAX 

Ilpe)JJIOJiaraJl, qTo pa3pymeJIBe llOA ,r:i;eHCTBHeM paCTJ1nI_BaIOll]JłX CHJI B oqeHb 6bICTpbIX 
npou:eccax coBepmaeTcn xpynKHM _ o6pa3oM, T .e. 6e3 rrncrHJ1 MexaHH3MOB CKOJih)J{eIDlll, 
npHBe,ri;ena HHTeprrpeTaJJHJl J1BJIBHIDI pocra npo�rnocrH B oqe1lb 6bICTpbTX npou;eccax, HaBJ1-
3bIBaJ1 ee K HBJIBIDIIO TI:pMH'lJeCKHX_ l(OJie6am1H KpHCTaJIJrnqeCKOii pemeTim. TipHBe,ri;eHbI 3aBH
CHMOCTH, II03BOIDIIOmHe npoBeCTH npaKTHtjecKHe pacqeThI npo!IHOCTH B ·q)ym<U:HH BpeMeHH 






